
Návod na údržbu a běžné používání koženky   
 
Koženka, jakožto 100% syntetický materiál, nevyžaduje speciální péči a údržbu. Dá se říci, že zde 

platí podobná pravidla jako pro údržbu čalounických látek 

. • Pravidelnou údržbou čalounění výrazně prodloužíte životnost potahového materiálu. 

  • Pravidelně odstraňujte povrchové prachové nečistoty lehce navlhčeným bavlněným hadříkem nebo    

    vysavačem s nástavcem na čalounění nastaveným na nízký stupeň výkonu.  

 • K čištění nikdy nepoužívejte násilné metody, ostré předměty, kartáče, brusné papíry, nevhodné  

    pomůcky a nástroje, které by mohly výrobek nevratně poškodit. 

 • Nepoužívejte prostředky obsahující   

• abrazivní přípravky (čistící písek apod.) – mohly by poškodit a sedřít horní 
polyuretanovou vrstvu, 

• bělidla, 
• přípravky s obsahem chlóru, 
• parní čističe, 
• fény a horký vzduch a horké předměty, 
• rozpouštědla.  

   Pokud nemáte po ruce čistící a impregnační prostředky na ekokůži, raději místo univerzální či jiných    

   prostředků pro domácnost použijte raději čistou vodu nebo mýdlovou vodu. 

 • Po čištění koženky čistícími roztoky, nechte čalounění před opětovným použitím  

   Důkladněvyschnout 

 • Nenechávejte na koženku působit drsné předměty např. nýty džín, tvrdé švy nebo drápky domácích  

   zvířat. 

 • Zabraňte dlouhodobému přímému slunečnímu světlu na koženku. Doporučuje se používání závěsů.  

    apod. Přestože dnešní výrobky mají vysokou odolnost vůči světlu, neexistuje potahový materiál,  

    který by dlouhodobě odolal slunečnímu záření a nezměnil původní barevnost.  

 • Před použitím čistících prostředků doporučujeme působení prostředku nejprve vyzkoušet na  

   méněviditelném místě. 

 

 

 

 



Zabarvení koženky Velmi častým jevem u hladkých pigmentovaných koženek je zabarvení    

 koženky textilním nebo novinovým barvivem. K tomuto poškození dochází více či méně výrazně u 

všech barev koženky. Především pak u světlých odstínů koženky v automobilu je zabarvení velmi 

patrné.Ve většině případů je toto způsobeno různými částmi oděvů (jeansové kalhoty, bundy, opasky 

apod.). Zabarvení koženky v důsledku přestupu barevného pigmentu z oděvu nebo jiných výrobků 

přicházejících do kontaktu s povrchem sedačky samozřejmě není známkou snížené kvality koženky a 

nelze proto na toto poškození uplatňovat záruku! Jak dochází k zabarvení koženky: Při zabarvení 

koženky dochází k chemické reakci, při níž se na sebe vzájemně vážou pigmenty dvou rozdílných 

barviv a platí zde, že čím delší dobu k zabarvení dochází, tím hlouběji se na sebe barviva fixují. Jak 

předcházet zabarvení koženky: Nemalou měrou napomáhá transportu barviva lidský pot, jenž 

obsahuje soli, tuk a organické kyseliny nebo zásady, které barvivo rozpouštějí. Proto nikdy nesedejte 

na koženku ve vlhkém oblečení. Nepokládejte na kůži noviny a časopisy. Nejvíce namáhaná místa 

doporučujeme pravidelně impregnovat prostředkem Colour Stop, který zabraňuje proniknutí barviv do 

koženky a fixuje barvu povrchové úpravy. Jak odstranit zabarvení z koženky: Pro úspěšné odstranění 

zabarvení platí jednoduché pravidlo : „čím dříve, tím lépe 

 

 


